
HTTP://HeatTreatment.ru   
Оборудование и технологии термической обработки металлов и металлургии 

 

Металл  Плотность, г/см​3 

Алюминий  2,7 

Ванадий  6,11 

Висмут  9,8 

Вольфрам  19,3 

Железо  7,8 

Золото  19,3 

Кобальт  8,8 

Кремний  2,3 

Магний  1,74 

Медь  8,93 

Молибден  10,2 

Никель  8,91 

Ниобий  8,4 

Олово  7,29 

Свинец   11,35 

Серебро  10,5 

Тантал  16,6 

Титан  4,5 

Хром   7,2 

Цинк  7,13 
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